
























































The moldavite shaping (sculptation) considered by the Hanu§ School to be the
proof of the flight of the moldavites through the atmosphere, becomes consequently
irelevant for the study of the moldavite problem.

The soil corrosion will be important for the explanation of the origin of the mol-
davites only as far as it allows to reconstruct their original shapes and to ascertain
the quantity of moldavites destroyed by the chemical destruction.

EXPLANATION OF TEXT - FIGURES

Picture 3 a Sculptation forms of the type ,Helix“ on a glass ball
from the mould of a field at Skryje, schematically (Tab. III).

Picture 3 b Progressive development of these shapes. Both twice
enlarged.

Picture 6 ¢ Top view at calcedony from the Kozdkov district Tab.
VI.). Real size. The arrows show the directions of view at reproduced pictures 6 a
and 6 b.

Picture 7 a Crystal plane of the rhombohedron of the druse of
smokequartz from Dolni Bory with a ,buble“ cavity and storey — pit.
Schematical design of the cavity on picture 7. (Tab. VI.), at the top, to the right
on the vertical plane and on the horizontal plane in a cut. Twice enlarged.

EXPLANATION OF PLATES

Tab. I. Picture 1

Glass fragment of a blown bottle from the pond at Slavétice. a real size, b schema-
tic design of the chief corrosive elements.

Tab. II. Picture 1 ¢

Part of the fragment — four times enlarged.

Tab. Iii. Picture 2
A drop of glass from the mould of a field at Slav&tice, showing corrosion, reminding
some moldawites from Slavétice. Three times enlarged.
Picture 3
A glass ball from the mould of a field at Skryje with corrosive forms of the type
»Helix“ — One and a half times enlarged.
Tab. IV. Picture 4
Hornstone from the mould of a fiel dat Dukovany. a real size, b corrosive form of
the type ,Helix“ twice enlarged.
Tah. V. Picture 5
Opal drift from the mould of a field at Dukovany with big corrosive dish cav1t1es
a and b front view and back view, ¢ top view — twice enlarged.
Tab. Vi. Picture 6
Calcedony from the Kozdkov district with a corrosive progressive destruction. Real size.
Picturz 7 and 8
Two druses of smoke-quartz from a feldspar quarry at Dolni Bory in Moravia with
a ,bubble“ corrosion. Real size.
Tab. VII. Picture 9

A drift of flint from the diluvial Pankrédc terrace in Prague, covered with many
single corrosive pits and corrosive pits flown togheter. Real size.
Picture 10
An obsidian tool of the Stone Age from the grotto Domica in Slovakia in the ripe

stage of the corrosive sculptation. Real size (from the collection of Mr K. Sou-
kenik]).
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Tab. VIIL. Picture 11 to 28.

A selection of 16 specimens of moldawite corrosion arisen on candy by imitating the
corrosion of moldawites in gravel with leaking water. The corrosive elements re-
presented are:

minute facetation n. 11,

witness islets tables n. 11, 12, 18,

small channels arisen from pits flown together n. 14, 18,
round pits n. 14,

capsules n. 14, 19,

open windows n. 20, 21,

closed windows n. 22,

nests of pits n. 18, 20,

unilateral corrosion n. 26,

cutting planes n. 11, 15, 23,

dilapidation n. 23 - 26,

decay by a progressive corrosion n. 24, 25
and others.
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VYSVETLIVKY ¥ TABULKAM

Tab. L., obr. 1

Strep lahve z foukaného skla z rybnika ve Slavéticich.

a St¥ep ve skuteZné velikosti.

b Schematicky obraz plochy jednotlivich korozivnich prvkid. Nejsou zakresleny v3e
chny a jsou vynechédny i n&které podrobnosti.

Tah. II., obr. 1 ¢

Cast stfep: lahve s jamkovou korozi €. 2 v Sikm&m osvétleni, aby bylo patrné reté
zovité Tazeni jamek zaZirajicich se do primérniho povrchu s mikrokorozi ¢. 1. Kolem
ostriivku je patrny pés, korozi do hloubky sniZené plochy &. 3, obklopujici i oba malé
ostriivky vpravo. V tomto pasu je vidsti novd vznikajici jamkovou korozi & 4 jako
téeti korozivni generaci. Jsou patrny i n#které ,3krdbance“, tvorend fFetizkem drob-
nych jamek &. 5. Perletovd koleCka €. 7 se jevi tmav3. Vpravo dole jsou okrouhlé
jamky &. 8. Ve dvou je vid&t rozvijejici se korozivni poZersk typu ,Helix" & 10. V le-
vém dolnim rohu je jedno ze dvou hnizd ovélnych jamek o stupiiovitd vyvinutych
sténdch odpovidajicich fluiddlni vrstevnatosti skla ¢&. 9. Zvé&tSeno ¢tyFnasobné.

Tab. IIi., obr. 2

Kapka slitého skla z ornice pole & k. 557 obce Slavétic v trojndsobném zvdt3eni.
Hlubokymi viezy s ostrymi hranami a jejich uspofaddnim pro kaZdou stranu jiném,
pfipomind tak Zivé na né&které moldavity slavBtické, Ze jen bezbarvost skla a siabé
opalizovéani Fadi kapku jiZ na pouhy pohled mezi skla uméla.

a Vyklenut8jsi strana s ndb8hem na v&jifkovity pribsh viezl.

b Korozi sniZend a zarovnand druha strana kapky s klanitym povrchem.

Obr. 3

Sklen&nd kuliCka z ornice pole obce Skryji k. & 298-302, jeden a pililkrat zvdtSena.
Cely povrch je husté a stejnomérng pokryt korozivnimi tvary typu ,Helix“ v rfizném
stupni vyvoje, pfevlada vSak stav mladi skulptatnich prvk.

Tab. IV, obr. 4a
Rohovcovy kvadFik z ornice pole u Dukovan ve skutefné velikosti s rfiznymi typy
korozivnich prvké. 4 b korozivni forma typu ,Helix“ ve dvojndsobné velikosti.

Tabh. V., obr. 5.
Opalovy valounek z ornice pole u Dukovan ve dvojndsobné velikosti. a z piedni,
b ze zadni strany, ¢ shora — horni plochy na obr. pat¥i plochdm zobrazenym na a,

doleni plochdm zobrazenym na b. Valounek je na povrchu tmavoSedy, uvnit¥ bily.
Ctyfi misovit® prohloubené korozivni plochy rovnomé&rng rozloZené v rovnikovém
pasmu valounku obnaZuji bily vnitfek, ktery se kontrastné odrdZi od Sedého povrchu.
Pavodni valounkovy tvar je tim zcela poruSen. Na spodu jsou patrny okrouhlé jam-
ky, jichZ dno ostfe ziZené pronikd rovnéZ do sv&tlého téla vnitfku valounku a které
rovnéZ prispély k deformaci valounkového tvaru.

Tak. V1., obr. 6

Chalcedonovd vyplii melafyrového mandlovce z oblasti kozdkovské, z terasy Jizery
od Ko$atek u Novych Benadtek s pokrofilou destrukci v mistech napadenych korozi.
a a b, ve skutetné velikosti (viz téZ obr. 6 ¢ v textu].

Obr.7a8 )
Druzy zé&hn&dy z Zivcovych dold u Dolnich Bortt ve skutefné velikosti. Na obr. 7
je vidsti &tyfi ,bublinové“ koroze s ,patrovymi“ jamkami na dn&. Dv& korozivni du-
tiny uprostfed vlevo splyvaji. Ob& i osaméle stojici koroze vpravo dole, maji klenby
zcela prolomené, kdeZto hofeni vpravo, zobrazend v textu na obr. 7 e, je dosud
uzavfena, aZ na maly otvor patrny na obr. jako tmavd skvrna. Podobn8 na exemplafli
obr. 8 jsou p¥i vrcholu vlevo dv& splyvajici ,bublinové® koroze s prolomenymi klen-
bami a hlubok§mi, na obr. dob¥e patrnymi ,patrovymi“ jamkami na dn&. Dole vlevo
je mendi dutina, otevfend jen malym otviirkem, podobnd oné, zobrazené na obr. 7 a
v textu. PFi hornim okraji je oteviend korozivni dutina s typickou jamkou na dné
a pfi vrcholu vpravo je ngkolik mélo rozvinutych korozi tohoto typu.
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Tab. VII., obr. 8

Valoun kfemene z diluvidlni terasy na Pankrédci v Praze ve skutetné velikosti, po-
kryty bohat& ojedin&lymi jamkami, které netvofi souvisly korozivni poZerek. Nahofe
vlevo je vid8ti v&tsi okrouhlé jamky. Uprostfed, pongkud doleva, je patrny Zlabek,
skoro osniho smé&ru (vzhledem k velké ose valounu), ze splyvajicich okrouhlych

jamek. Po celém povrchu je vid&ti drobn&jsi okrouhlé jamky, které &im jsou mensi
tim jsou relativn& hlub8i. Tmavéd Cmouha p¥i dolenim okraji je zrezivdly otérek Zeleza,
patrné kola vozu.

Obr. 10

Obsidianovy néstroj z doby kamenné, z jeskyn& Domica na Slovensku ve stadiu
zralosti povrchové skulptace. Ve skutefné velikosti. Ze sbirky K. Soukenika.
Tah. VIII., gbr. 11 a¥ 2§

»Moldavitové“ tvary skulptaci kandysu, vzniklé korozi vody, vybrané s ohledem
na soub&Znou podobnost s tvary, které ms&l autor p¥i studiu skulptaci moldavitd
k dispozici. Reprodukce ve skutedné velikosti uvadi tyto skulptatni prvky:

11. Svédecké ostrivky ¢i stoleCky mezi drobnou facetaci korozivniho poZerku. Zadni
konec je korozi hladce odFiznut.

12. Stolefek ve stadiu destrukce tvaru, uddvd jeSt3 droveil pfivodniho povrchu.

13. Siln& korodovany tvar s korozivnim ,vykousnutim®, typickym pro n&které moravské
moldavity.

14. Zldbek v osnfm sméru, vznikly splynutim eliptiénijch jamek (pfivodnd jasn3 patrné
ckraje jamek se vstfebaly), kon&i hlubokou okrouhlou jamkou, podle Hanu3ovy 3koly
,P0 vybghlych plynech®. Vpravo hlubokd kapsiéka podmindnd fluidélni skladbou.
Vykukuje z nf riZek zasunutého prouZku papiru, dlouhého 11 mm.

15. Pokrotild destrukce s velkou ovédlnou jamkou v koncové ¢ésti a hladkym korosiv-
nim odFfezkem druhého konce.

16. Podobny, pokrodilej$i stav jako pfedchozi, se stoledkem na dlouhé tenké noZce,
kterd se v3ak pii snimkovéan{ odlomila.

17. Je§t& pokrocilejsi stav, kdy dojde ke korozivnimu oddélent okrajové st¥epiny.

18. Stolefek, hnizdo jamek a Zldbky vzniklé splynutim Fetizkové se Fadicich eliptic-
kgch jamek, jichZ plivodn¥ ostré okraje se jiZ vstFebaly.

19. Hnizdo ovdingch jamek, se strany hluboko zaZranych vytvari 3irokou kapsitku.

20. Dvé splyvajici ovdlné jamky vytvolily pfi okraji okénko, které se v pokracujicim
vyvoji otevrielo. Vedle vpravo se pfipravuje vznik podobného okénka.

21. Podobny pfipad v pokrodilejSim stavu. V dalSim vyvoji dojde k odpadnuti ¢asti
ramujici okénko.

22. Okénko uzavPend, Také tu dojde v dals§im vyvoji k jeho otevienf vpravo a pozdé&ji
k rozpadu ve dvg (¢dasti. NeZ se tak stane, otevie se jeSté jedno okénko doleji a pfed
rozpadem patrnd obs splynou.

23. Korozivni fez, autogenniho rdzu podle pojeti HanuSova, rozdé&lil plivodni tvar ve
dveé &asti. ,Rezné plochy“ jsou jiZz napadeny mdlkou jamkovou korozi. Korozivni okra-
jovy Zldbek na spodu, pFichdzi i u moldavitd.

24. Rozpadlé &4asti v pokrodilém stavu destrukce.
25. Rozpadlé &4sti, z nichZ jedna je p¥ed destrukénim zdnikem.

28. Korozivni troska trojosého elipsoidélnfho tvaru. Z pfivodni hmoty zbyla jen ,slupka“
pravé fasti, kterd sama se za¢ind rozpadat ve vice ¢dsti
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